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DIN EN 1996-1-2/NA Brandschutz mit Mauerwerk

AMz-Bericht 003/2013

Einleitung

Der Brandschutz wird in den europdischen Bemes-
sungsnormen zukinftig nicht mehr in einem ge-
meinsamen Dokument fiir alle Bauarten sondern in
gesonderten Teilen fir die einzelnen Bauarten, fiir
Mauerwerk in der DIN EN 1996-1-2 [1], geregelt.

Dieser Brandschutz-Teil des Eurocodes 6 ist die
letzte Norm, die im Zuge der Fertigstellung der
Eurocodes fir den konstruktiven Ingenieurbau
fertig gestellt wurde. Der nationale Anhang zu DIN
EN 1996-1-2 [2] wurde im Juli 2012 vorbehaltlich
marginaler Ergdnzungen zum Weilldruck verab-
schiedet und wird voraussichtlich im Juni 2013 als
WeiRdruck erscheinen.

Mit dieser Norm wird der nationale Status quo im
Brandschutz mit Mauerwerk in die neue Normen-
generation Ubertragen.

Bis zur bauaufsichtlichen Einflihrung der DIN EN
1996, voraussichtlich im Laufe des Jahres 2014, ist
die DIN 4102-4 mit Erganzung A1l [3,4] in Verbin-
dung mit der DIN 1053-1 [5] weiterhin die bauauf-
sichtlich relevante Norm fiir den Brandschutz mit
Mauerwerk.

Die brandschutzrelevanten Angaben fiir Ziegel
nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des
DIBt erfolgen weiterhin im Abschnitt 3 der jeweili-
gen Zulassung.

Tabellierte Werte des Feuerwiderstands

Die Norm DIN EN 1996-1-2/NA enthalt fir Mauer-
werk aus genormten Steinen die aus DIN 4102-4
gewohnten tabellierten Werte fiir

- nichttragende Wande,
tragende raumabschlieRende Wande,
- tragende nichtraumabschlieRende Wande,
- tragende Pfeiler und
- Brandwande.

Die europaisch zusatzlich geregelten tragenden
zweischaligen Wande mit einer belasteten Schale
werden in Deutschland wie tragende raumab-
schlieBende Wande klassifiziert.

Diese Tabellen sind nun —anders als bisher in DIN
4102-4 - nach Steinarten sortiert, Angaben fir
Ziegelmauerwerk findet man in den Tabellen
NA.B.1.1 bis NA.B.1.6.

Fiir Hochlochziegel HLzB mit Normalmortel sind die
in Tabelle 1 angegebenen Wanddicken fiir das
Erreichen eines Feuerwiderstands von 90 Minuten
erforderlich. Dieser Feuerwiderstand entspricht
nach Anlage 0.1.2 zur Bauregelliste Teil A [6] der
bauaufsichtlichen Anforderung ,feuerbestandig”,
s. Tabelle 2. Werte fir Wande mit beidseitigem
Putz nach Abschnitt 4.2 (1) der DIN EN 1996-1-2
sind in Tabelle 1 in Klammern angegeben, wenn
nicht anders vermerkt, gelten die Angaben fir die
Ziegel-Rohdichteklasse 0,8 und bei tragenden
Wanden fir die volle Ausnutzung agf =0,7.

Tabelle 1: Erforderliche Mindestwanddicken fiir Hochlochziegel HLzB mit Normalmdrtel zum Erreichen der

bauaufsichtlichen Anforderung ,feuerbestandig”

Wandart Einstufung Erforderliche Wanddlck_e bzw. Pfeiler- Bemerkungen
Abmessungen in mm
Nichttragend, raumab- E1 90 115
schlieRend (100)
- 1)
Tragend, raumabschlieRend REI90 (117155) YRohdichteklasse > 0,9
. - 2]
Tragend, nicht raumab R0 20 ¥ Rohdichtekiasse > 1,2
. 240x615” 2 .
>
Tragende Pfeiler R 90 (115x730, 175x365 bzw. 240x240) Rohdichteklasse > 1,2
1)
Brandwande REI-M90 300 1 URohdichteklasse > 0,9
(175)"
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Tabelle 2: Feuerwiderstandsklassen von Bauteilen nach DIN EN 13501-2 und ihre Zuordnung zu den bauauf-

sichtlichen Anforderungen

T Bauteil
Bauaufsichtliche ragende au. ere Nichttragende | Nichttragende . Selbstandige
ohne Raum- | mit Raum- - i Doppelbdden
Anforderung Innenwande AulRenwande Unterdecken
abschluss abschluss
E30(i— o) u.
feuerhemmend R 30 REI 30 El 30 . REI 30 El 30 (a<>b)
El 30-ef (i<—0)
hochfeuerhem- E60 (i— o) u.
R 60 REI 60 El 60
mend El 60-ef (i<—0) E160 (a<>b)
feuerbestandi R 90 REI 90 EI 90 E0(i—o)u. E1 90 (a<>b)
& El 90-ef (i<—o)
Feuerwiderstands-
fahigkeit 120 Min. R120 REI120 i i i
Brandwand - REI 90-M EI90-M - -
Ausnutzungsfaktor im Brandfall o 5; Damit erhalt man
15 NEg fi

Fiir tragende Wande wird ein neuer Ausnutzungs-
faktor ag g definiert, der sich an der Systematik der
seitherigen Ausnutzungsfaktoren a, orientiert.
Dieser neue Faktor ist erforderlich, da die liber-
wiegende Mehrzahl der bisherigen und in die Ta-
bellenwerte eingeflossenen Brandversuche mit den
Belastungen nach DIN 1053-1 durchgefiihrt wurde.

Dieser neu definierte Ausnutzungsfaktor bertick-
sichtigt, dass die maximal zuldssigen Normalkrafte
nach DIN EN 1996 anders (grofRer oder kleiner) als
die bisherigen Werte nach DIN 1053 sein kénnen.
Dies wird durch die gednderte Knickformel und den
Verhaltniswert zwischen den neu festgelegten cha-
rakteristischen Mauerwerkdruckfestigkeiten f, und
den bisherigen Grundwerten der zuldssigen Druck-
spannung oy verursacht.

Das Verhaltnis ;—k wird jetzt in DIN EN 1996-1-2/NA
0
durch den Faktor @ =0,7 ;—k bericksichtigt, fur
0

. h . N .
Schlankheiten Tef > 10 wird o ¢ zusatzlich mit dem

Kehrwert der des Knickbeiwerts k, der DIN 1053-1
multipliziert.

her

—> 10: ogg=w —= -— .

t 25-ef |.t._k.(1_2.M)
t ko t

NEa fi

Res

¢ < 10: 0(6,ﬁ = w -

emkfi Planmadlige Ausmitte von Ngyg in halber
Geschosshohe

fi charakteristische Druckfestigkeit des Mauer-
werks

hes Knicklange der Wand

ko Faktor zur Beriicksichtigung von Wandquer-
schnitten < 0,1 m? mit ko = 1,25

[ Wandlange

Negsi Bemessungswert der Normalkraft (Einwir-
kung) im Brandfall

t Dicke der Wand

Oei  Ausnutzungsfaktor im Brandfall

Die w-Werte fiir Ziegelmauerwerk betragen

e w = 2,2 fur Hochlochziegel HLzA, HLzB und Mau-
ertafelziegel T1 mit Normalmauermortel sowie
Hochlochziegel mit Leichtmauermortel

e w = 1,8 fiir Hochlochziegel HLzZW und Mauertafel-

ziegel T2, T3, TAmit Normalmauermortel

e w=2,6/3,0/3,3 fiur Vollziegel mit Normalmau-
ermoértel NM Hllund NM Illa / lla / 1l).
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Fir eine 2,75 m hohe, 175 mm dicke Wand aus
HLzB12 mit Normalmauermaértel NM lla ergibt sich
Ngrqg zU 347 kN/m.

FUr Ngg = Ngq erhalt man
Neasi =0,7 - Ngg = 0,7 -347 = 243 kN/m.
Damit ergibt sich

2,2:1,14-243
Ogf = ————-=0,697 0,7
' 1755

d. h. die Tabellen des nationalen Anhangs kénnen
bei Wanddicken 2 175 mm fiir die Einstufung des

Feuerwiderstands von Ziegelmauerwerk bei voller
statischer Ausnutzung angewendet werden.

Fur Faktoren w < 2,2 kann ag ¢ bei diesen Wand-
dicken nie groRer als 0,7 werden, d. h. die kalte
Bemessung ist fiir die Festlegung der Wanddicke
maRgebend.

Zusammenfassung

Mit der DIN EN 1996-1-2 mit nationalem Anhang
wird der seitherige Stand der DIN 4102-4 in Ver-
bindung mit DIN 1053-1 fir Ziegelmauerwerk ohne
relevante Anderung fiir das Bemessungsergebnis
fortgeschrieben.
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